
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛОГРАФИИ (ПРОБОПОДГОТОВКА) 73
Алмазная суспензия
Артикул АЛС-В7
№ для заказа 002098

Зернистость (мкм) Уровень полировки / шлифовки

ПОЛИРОВКА

W 0.25 Зеркальная полировка

W 0.5 Зеркальная полировка

W 1 Зеркальная полировка*

W 3 Тонкая полировка

W 6 Средняя полировка

W 9 Грубая полировка

Алмазная паста, монокристаллическая
Артикул АЛПМ-В7
№ для заказа 001854

Алмазная паста, монокристаллическая
Артикул АЛПМ-В7
№ для заказа 001854

Зернистость (мкм) Уровень полировки / шлифовки

ПОЛИРОВКА

W 0.5 Зеркальная полировка

W 1 Зеркальная полировка

W 1.5 Зеркальная полировка*

W 2.5 Тонкая полировка

W 3.5 Тонкая полировка

W 5 Средняя полировка

W 7 Грубая полировка

W 10 Грубая полировка

ШЛИФОВКА

W 14 Тонкая шлифовка

W 20 Тонкая шлифовка

W 28 Тонкая шлифовка

W 40 Средняя шлифовка

Деагломерированная суспензия Оксида 
алюминия AL2O3
Артикул ДСОА-В7
№ для заказа 002143

•	 зерно 0,05мкм, 1000 мл


